IDENTIFICAGAO DO CLIENTE

[Ecolubri Ind. E Com. De Lubrificantes LTDA

- ENDERECO: [Rodovia Osni Mateus km 121+700m | cep:[17290-000 |
_ CIDADE: [Macatuba ] ssuno'-
CONTATO:  |Mario Luis Seixas | E-MAIL:  [marioquimica1976@gmail.com |
"~ FONE: [— | FAX:|- - -
] IDENTIFICAGCAO DA AMOSTRA
N DECONTROLE INTERNO: | 259363 |  CONTROLE DO CLIENTE: | --- |
~ NTDAAMSOTRA: | 4007 /19 | N® DAPROPOSTADEORGAMENTO: | --- |
~ TIPODEAMOSTRA: |Lubrificante |
- MULT LUB GEAR OIL SAE 140 |
~ - PRODUTO: N&o identifica APIGL5 CLASSIFICACAO: SAE 140
DATA DA COLETA: | = |  RESPONSAVEL PELA COLETA:| Mario |
RECEBIMENTO:[ _ 04/04/19 | REALIZACAO:[_08/04/19 | emissAo:[_10/04/19 |
CONDICOES DO |Forma de coleta: A amastra foi coleta pelo cliente Frasco de coleta do cliente
RECEBIMENTO: |Quantidade: 400 ml Aspecto:  Claro
INFORMACOES
ADICIONAIS  |Cédigo: -
Compartimento o
Cliente: Nédo identiﬂcado‘_
b‘ s

TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
OBERTO CANELADA cAMPANHA
Rua Ellazar &aga 0-68 - Centro - Pederneiras/SP - Ci
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L SENAI

| SAO PAULO
[ ATORIO DE ENSAIOS - N° 4007 119

ade 40°C “mm’/s” ) ABNT NBR-10441

_|viscosidade 100°C “mm?/s” 27,80 ABNT NBR-10441
~ |indice de Viscosidade 92 ABNT NBR-14358
T |massa a 200C g/ml ( Lubrificante) NA ABNT NBR-14065
e Im de Fulgor “C “Cleveland” NA ABNT NBR-11341
~— |IAT (indice de Acidez total) mgKOH/g 1,83 ABNT NBR 14448
18T (Indice de basicidade total) mgkOH/g NA ABNT NBR-5798

|cor ASTM NA ABNT NBR-14483
_ |ponto de Fluidez °C NA ABNT NBR-15586
~ |corAsT™ NA ABNT NBR-14483
~ I Viscosidade Dinamica a baixa
~ | Temperatura cp, ®c (52 -35) Te':"::;g““ NA ABNT NBR 14173
= (CCS) "mPa's” .
. Viscosidade Dindmica a baixa R naraturs
| Temperatura cP, °C (-5 a-35) : ‘;;Qq NA ABNT NBR 14173
Pl (CCS) "mPa's" )
T Viscosidade Dindmica a baixa ki
e Temperatura cP, 2C (-5 a-35) (_’;em) X NA ABNT NBR 14173
1. (CCS) "mPa's”
oael Viscosidade Dindmica a baixa Tettiaatin
| Temperatura cP, °C (-5a-35) (_';:, . NA ABNT NBR 14173
il (oc5) "mPa's"
T Cu
.l Fe
= _Ag

Mg

- Na
_ . Ti I Co * % %
= VTR
. 250 NA 7 >8 pm NA > 14 ym NA
g "'f‘" NA r,"""" i NA | Temperatura°C NA

an Leite Monno

de abril de 2019 _
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